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触。烘箱内的空气应能很容易且均匀地穿过绞丝。

5.5 加负荷用的重锤

    金属制成，在规定温度下不变形。本方法需要下述系列负荷重锤：2. 5 cN,25 cN,500 cN,2 500 cN,

3 750 cN、5 000 cN。

6 取样

6.1 取样方法

    试验室卷装样品和从卷装中取得的试样数量应根据GB/T 6502中规定抽取20个卷装，并在2 
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